Formulari Tema 2




Elasticitat

Esforç normal
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Esforç tangencial
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Tracció o compressió .-Variació de longitud
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       (( : Mòdul de Young)


  Variació  d´una dimensió transversal
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        (( : Coeficient de Poisson)


 Variació de la secció
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 Variació de volum
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Compressió uniforme
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         (B: mòdul de compressibilitat)

Relació entre mòduls
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Cisallament
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(G: Mòdul de rigidesa)

Elasticitat per flexió
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Elasticitat per torsió
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Mòduls d’elasticitat  en  N/m2




M. deYoung

M. de Rigidesa  
M.de Compressibilitat

Acer


  2.1 x 1011

0.77 x1011

1.96 x1011




Aire


       0


       0


     1.03
  

Aigua


       0


       0 


0.22 x1010
Alumini


  0.70 x1011

0.25 x1011

0.70 x1011
Coure


  0.98 x1011

0.42 x1011

1.26 x1011

Ferro


  0.91 x1011

0.70 x1011

1.00 x1011
Or


  0.94 x1011

0.31 x1011

1.60 x1011

Plom


  1.75 x1011

0.07 x1011

0.08 x1011
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